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FM1
stali niestopowych i 

drobnoziarnistych

S355J2  

(1.2)
ISO 2560 ISO 636 ISO 14171

FM2
stali o wysokiej 

wytrzymałości

S690 

(3.1)
ISO 18275 ISO 26304

FM3
stali odpornych na pełzanie 

Cr < 3,75%
P11 / 13 Cr Mo 4-5 (5.1)

FM4
stali odpornych na pełzanie 

3,75 ≤ Cr ≤ 12 %

P91 / X10CrMoVNb9-1 

(6.4)

FM5
stali nierdzewnych i 

żaroodpornych

304 / 1.4301 / X5CrNi18-

10 (8.1)
ISO 3581 ISO 14343

FM6 niklu i stopów niklu
Inconel® alloy 625 

(43)
ISO 14172 ISO 18274

Przykłady materiałów 

podstawowych 

charakterystyczne dla 

danej grupy FM 

(ISO TR 15608)

Spoiwo do spawania

Grupa 

materiałowa 

spoiw FM

ISO 3580

Metody spawania

N

O

R

M

Y

ISO 14341 ISO 17632

ISO 16834 ISO 18276

http://www.paulinagrabowska.pl

ISO 18274 -

Oznaczenie metody spawania przy klafyfikacji spoiw

ISO 21952 ISO 17634 ISO 24598

ISO 14343 ISO 17633

http://www.paulinagrabowska.pl/

